DROGOVI TALUM

Kemicna sestava izbranih zlitin za drogove

Zlitina

0.40- |0.18- 0.45-

606035 0.45 |0.23 0.03 0.03 0.50 0.02 0.03 0.02 0.02 0.10
0.50- |0.18- 0.50-
606090 055 |023 0.03 0.03 0.55 0.02 0.03 0.02 0.02 0.10

0.58- |0.18- 0,10- | 0.12- | 0.53-

063 |023 0.20 0.20 0.58 0.08 0.03 0.02 0.02 0.10

600540

0.95- |0.15- 0.50- | 0.63-
608250 105 025 0.03 0.57 0.70 0.03 0.02 0.02 0.10
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